





Eschenbdden / Podlogi jesionowe

erung: NATUR mit Fase
Klasa NATUR z faza

ung: RUSTIKAL ohne Fase
lasa RUSTIKAL bez fazy

Sortierung: COUNTRY mit Fase
Klasa COUNTRY z faza
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Abmessungen der Fuf$boden

Wymiary podtog
C
- B
Starke / Grubos$¢ 20 mm 22 mm
Breite / Szerokos¢ 120 mm 140 mm 160 mm
Lange / Dlugos$¢ 400 + 2500 mm




Sortierung der Eichen- und Eschendielen

Klasyfikacja desek podlogowych debowych i jesionowych

Deski o naturalnej wyréwnanej barwie 1istrukturze
drewna, dowolnym uktadzie stoi, dopuszczalne spora-
dycznie wystepujace seki szpilkowe oraz seki zdrowe,
zro$niete do 8 mm, niedopuszczalny biel. W deskach
jesionowych dopuszczalne przebarwienia twardzielowe.

Deski o zroznicowanej barwie i strukturze drewna, do-
wolnym uktadzie sloi, dopuszczalne s¢ki zdrowe zro-
$niete do 30 mm, czarny s¢k do 15 mm, dopuszczalna
biel wtdrna oraz seki spekane bez ubytkéw. W deskach
jesionowych dopuszczalne przebarwienia twardzielowe.

Deski o bardzo zréznicowanej barwie i strukturze drew-
na, dowolnym ukladzie sloi, dopuszczalne seki zdrowe
zro$niete do 50 mm oraz s¢ki czarne, dopuszczalna biel
oraz seki spekane bez ubytkéw. W deskach jesionowych
dopuszczalne przebarwienia twardzielowe.

Deski o bardzo zrdznicowanej barwie i strukturze drew-
na, dowolnym ukladzie stoi, dopuszczalne seki spekane
z ubytkami do 80 mm réwniez seki czarne, dopuszczal-
ny biel oraz rdzen zamkniety lub §ladowo zanikajacy.
W deskach jesionowych dopuszczalne przebarwienia

Sortowanie pod zamdwienie klienta po wczesniejszym
ustaleniu warunkéw jakosciowych oraz cenowych.

Deski podlogowe nalezy przechowywaé w pozycji po-
ziomej, w pomieszczeniu zapewniajagcym temperature
otoczenia nie nizsza niz 18°C, natomiast wilgotnos¢
powietrza powinna wynosi¢ 45%-65%. Opakowanie
desek w postaci folii nalezy usunag¢ w momencie mon-
tazu. W okresie zimowym, deski podlogowe przezna-
czone do montazu powinny by¢ lezakowane minimum
3 dni wpomieszczeniu docelowym. W przypadku
montazu na klej, temperatura desek nie moze by¢ niz-

Przed montazem nalezy koniecznie dokona¢ pomia-
ru wilgotnosci podlogi i podloza. Wilgotno$¢ podlogi
powinna wynosi¢ 9% z tolerancja +2%, natomiast wil-
gotnos¢ podloza cementowego nie moze przekraczaé
2,0%. Na podiozu ogrzewanym podtogi drewniane
moga by¢ montowane pod warunkiem utrzymania
maksymalnej temperatury wynoszacej 26°C mierzo-

Deska podtogowa lita moze by¢ klejona do podtoza za
pomoca odpowiedniego kleju lub montowana na lega-
rach drewnianych do ktérych jest przybijana lub przy-
krecana. Celem uzyskania jak najlepszej kompozycji
podlogi, nalezy przed montazem dokona¢ segregacji
desek pod wzgledem barwy oraz struktury ustojenia.

Podtoge lakierowang nalezy przeciera¢ na wilgotno.
Wode nalezy stosowa¢ w minimalnych ilosciach, tylko
i wylacznie z dodatkiem $rodka do podtog lakierowa-
nych. Podloga olejowana powinna by¢ pielegnowana
§rodkami przewidzianymi przez producenta oleju,

Dielen in natiirlicher einheitlicher Farbe und Struktur
des Holzes, mit freier Fladerstruktur, mogliche verein-
NATUR | zelte Nadelédste und gesunde verwachsene Aste bis 8 mm,
kein Splint erlaubt. In den Eschendielen wenig Farbun-
terschiede des Kernholzes zuléssig.
Dielen in differenzierter Farbe und Struktur des Holzes,
mit freier Fladerstruktur, mogliche gesunde verwachse-
RUSTIKAL | ne Aste bis 30 mm, schwarzer Ast bis 15 mm, moglicher
Sekundérsplint und rissige Aste ohne Lécher. In den
Eschendielen Farbunterschiede des Kernholzes zuléssig.
Dielen in sehr differenzierter Farbe und Struktur des
Holzes, mit freier Fladerstruktur, mogliche gesunde ver-
COUNTRY | wachsene Aste bis 50 mm und schwarze Aste, Splint und
rissige Aste ohne Locher erlaubt. In den Eschendielen
Farbunterschiede des Kernholzes zuldssig.
Dielen in sehr differenzierter Farbe und Struktur des
Holzes, mit freier Fladerstruktur, mégliche rissige Aste
mit Léchern bis 80 mm, auch schwarze Aste, Splint und
ANTIK . . .
ein geschlossenes sowie verschwindendes Kernholz er-
laubt. In den Eschendielen Farbunterschiede des Kern-
holzes zuldssig. twardzielowe.
Die Sortierung auf Bestellung des Kunden nach der frii-
SELEKT [ heren Bestimmung der Qualitits- und Preisbedingun-
gen.
Basisinformationen iiber Holzfuf$boden
Podstawowe informacje dotyczace podldg drewnianych
Bodendielen sollten horizontal aufliegend gelagert
werden, im Raum mit der Umgebungstemperatur iiber
18° C und mit der Luftfeuchtigkeit von 45% bis 65%.
Wihrend der Montage muss die Folienverpackung aus
LAGERUNG den Dielen entfernt werden. In der Winterzeit miissen
PRZECHOWYWANIE | die Bodendielen, die fiir die Montage bestimmt sind,
mindestens 3 Tage im Zielraum aufbewahrt werden.
Im Fall der Montage mit dem Klebstoft darf die Tem-
peratur der Dielen nicht weniger als 15°C betragen.
szaniz 15°C.
Vor der Montage muss man die Feuchtigkeit des Fuf3-
bodens und der Unterlage messen. Die Feuchtigkeit
des Fulbodens sollte 9% + 2% betragen, die Feuch-
tigkeit der Zementunterlage darf dagegen nicht hoher
als 2% sein. Die Holzdielen konnen auf der beheizten
Unterlage montiert werden, unter der Bedingung, dass
MONTAGEHINWEISE | 4i0 maximale Temperatur an der Bodenoberfliche
MONTAY, 26°C betragt. nej na powierzchni podlogi.
Eine Massivbodendiele darf mit der Unterlage entwe-
der mit einem entsprechenden Klebstoff geleimt oder
auf den Holzbalken angenagelt oder angeschraubt
werden. Um die beste Komposition des FufSbodens zu
erreichen, sollten Dielen vor der Montage je nach der
Farbe und Struktur der Fladern sortiert werden.
Der lackierte FuSboden sollte feucht gewischt werden.
Man darf wenig Wasser benutzen und nur ein geeig-
netes Reinigungsmittel fiir den lackierten Boden ver-
PFLEGE wenden.
KONSERWACJA Der geolte Fuﬁ_l?oden sollte mit den von dem Pro-
duzenten des Ols vorgesehenen Reinigungsmitteln | ktérym zostata wykonczona.
gepflegt werden, mit dem dieser Fuf$boden bedeckt
wurde.
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